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Wir konzentrieren uns ausschlieBlich auf hochwertige
Schmierstoffe und verwandte Spezialitaten.

Wir entwickeln innovative und ganzheitliche Lésungen
flr vielfaltigste Anwendungen.

Wir schatzen das hohe Engagement unserer Mitarbeiter
und den vertrauensvollen Umgang miteinander.

Stationare Gasmotoren

Zahlen und Fakten

Firma: FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH, ein Unternehmen der
FUCHS Gruppe

Firmensitz: Mannheim

Produktprogramm: ein Vollsortiment von mehr als 2.000
Produkten und 6.000 Artikeln

Zertifizierungen: DIN ISO/TS 16949, DIN ISO 14001,

BS OHSAS 18001, ISO 50001, KTA 1401

Referenzen: einer der fihrenden Schmierstoff-Erstausriister
der deutschen Automobilindustrie

Seit mehr als 85 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt
FUCHS hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezia-
litdten — far nahezu alle Anwendungsbereiche und Bran-
chen. Mit ber 100.000 Kunden und 60 Gesellschaften welt-
weit ist die FUCHS Gruppe der fihrende unabhangige
Anbieter von Schmierstoffen.

Deutschlandweit engagiert sich ein Team von mehr als 800
Spezialisten fur die Zufriedenheit unserer Kunden. Ganz
gleich welche Anforderungen sie an uns stellen, wir haben
den passenden Schmierstoff fur ihre spezifischen Anwen-
dungen und Prozesse. In unserem Technologiezentrum ver-
knipfen wir interdisziplinares Know-how schnell und effi-
zient—und arbeiten Tag fur Tag an innovativen Schmierstoff-
I6sungen fur heutige und zukinftige Anforderungen.

FUCHS Schmierstoffe stehen fir Leistung und Nachhaltig-
keit, fur Sicherheit und Zuverlassigkeit, fur Effizienz

und Kostenersparnis. Sie stehen fur ein Versprechen:
Technologie, die sich auszahlt.



AUF DEN RICHTIGEN SCHMIERSTOFF
KOMMT ES AN

Die Technologie von Motorendlen kennt kaum einer besser als FUCHS. Denn als weltweit groBter
unabhangiger Schmierstoffhersteller konzentrieren wir uns ausschlieBlich auf die Herstellung und
Weiterentwicklung von Schmierstoffen. Standige Investitionen in unsere weltweiten Entwicklungs-
zentren und die Kooperation mit der deutschen Automobilindustrie haben uns zu dem gemacht,
was wir heute sind:

Ein Schmierstoff-Spezialist mit umfassendem Produktprogramm und einer Vielzahl von Speziallésungen.

TilAN Stationare Gasmotoren

Der Spezialist fir Gasmotorenole

Gerade im Bereich der stationdren Gasmotoren ist die
Auswahl des richtigen Motorenéles und die kompetente
Betreuung des Dauerbetriebs von entscheidender Bedeu-
tung flr einen stérungsfreien Betrieb, eine hohe Verfig-
barkeit und Wirtschaftlichkeit sowie eine lange Lebens-
dauer.

Brenngase und deren Zusammensetzung

In den verschiedenen Anwendungsfallen der BHKW kén-
nen unterschiedliche Brenngase verwendet werden. Als
Brenngas bezeichnet man die fir den Gasmotorenbetrieb
geeigneten Gasgemische, deren Gasqualitdt und -zusam-
mensetzung wahrend des Betriebs variieren kann. Dies
kann durch ein angepasstes Anlagen- und Motorenmanage-
ment kompensiert werden, damit zu groBe Abweichungen
von den Eigenschaften und schadlichen Substanzen nicht
die Lebensdauer, die Zuverlassigkeit und die Effizienz des
Motors einschranken.

Brenngase bestehen aus Hauptkomponenten, die die néti-
ge Energie fur den Verbrennungsprozess liefern oder die
Verbrennungseigenschaften direkt beeinflussen (Methan-
zahl), und Begleitstoffen, wie beispielsweise Verunreini-
gungen aus der Gaserzeugung.

Die Hauptkomponenten bestimmen die fur den physikali-
schen Motorbetrieb relevanten Brennstoffeigenschaften
(Klopffestigkeit, Heizwert, Verbrennungsluftverhaltnis,
Verbrennungstemperatur, laminare Flammengeschwindig-
keit, Zindgrenzen). Hierzu gehéren beispielsweise Methan
als der wichtigste Trager fir Brennwert und Energiegehalt
des Brenngases, Wasserstoff und héhere Kohlenwasserstof-
fe wie beispielsweise Propan oder Butan sowie inerte Gase
wie Stickstoff und Kohlenstoffdioxid.

Als Begleitstoffe kdnnen Chlor, Fluor, Schwefel oder Schwe-
felwasserstoff, Ammoniak, Silizium oder Staub genannt
werden. Die Auswirkungen dieser Verunreinigungen sind
abhangig von der vorhandenen Menge im Motorraum
wahrend des Betriebs.

Je niedriger der Heizwert eines Brenngases ist, desto hdher
ist die Menge des im Verbrennungsprozess genutzten Gases
und desto gréBer ist auch der Anteil der Verunreinigungen.
Verunreinigungen wie Schwefelverbindungen treten
hauptsachlich bei Sondergasen auf, wodurch diese durch
Oxidation schneller zu sauren Verbindungen reagieren
kénnen. Dadurch wird das Neutralisierungsvermégen des
Schmierstoffs schneller aufgebraucht. Eine weitere Schwie-
rigkeit dieser Gase besteht in der schwankenden Zusam-
mensetzung und Qualitat, die sich auch wahrend des
Betriebes standig verandern kann. Die verschiedenen Gase
stellen daher unterschiedliche Herausforderungen an
Motoren und Motorendle.

Anderungen der Versiuerung bei unterschiedlichen Brenngastypen —

gleiches O, gleiches Motorenmodell
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Saurezahl
N

Betriebsstunden/Motorendl
M sondergas M trdgas

500 1.000 1.500

2.000



Ubersicht der Brenngastypen

Brennstoff- Methanzahl (M2)* Verunreinigungen/

Auswirkungen auf die

gas Schadstoffe Motorbetriebsbedingungen/Schmierol
Erdgas MZ:70-90 nicht vorhanden Gefahr des ,Klopfens” bei MZ < 75.
sehr sauber Klopfen (Frihzindung) fuhrt zu Beschadigungen der Motoren-

Erdgas !

bauteile und verringert die Ollebensdauer

Biogas MZ: > 100 Schwefel- und

Silikonverbindungen
Sondergﬁ

Verringerung der alkalischen Olreserve (abrasiver VerschleiB)

Deponiegas MZ: 100 - 160

Sondergﬁ

Siliziumverbindungen

Chlor-, Fluor-, Schwefel und

Korrosiver Verschlei3

Verringerung der alkalischen Olreserve

Silizium in der Brennkammer und Ablagerungen am Auslassventil
Abrasiver VerschleiB

Klargas MZ: 100 - 150 Schwefel- und
Siliziumverbindungen

Korrosiver Verschlei3
Verringerung der alkalischen Olreserve

Silizium in der Brennkammer und Ablagerungen am Auslassventil
Abrasiver VerschleiB

Sondergas

Grubengas MZ: 95 - 100 Schwefel- und Korrosiver Verschlei3

(CMM)** Siliziumverbindungen Silizium in der Brennkammer
Abrasiver Verschlei

Sondergﬁ

Holzgas MZ:120-140 Teer, Holzessig Gas wird vor Brennkammer gereinigt, sodass keine Verunreini-

Sondergﬁ

gungen in Kontakt mit dem Schmierstoff kommen.

* MZ >100, durch inerte Gase, die nicht an Verbrennung teilnehmen
** CMM - Coal Mine Methane = Gas aus aktiven Bergwerken
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Anforderungen an die Gasmotorendle

Der Einsatz in Blockheizkraftwerken, Deponien, Klar- und
Biogasanlagen ist gekennzeichnet von Dauerbetrieb nahe
der Hochstleistung des Motors. Die hohe Klopffestigkeit
der Brenngase fuhrt im Gasmotor zu sehr hohen Nutzdri-
cken, die wiederum zu sehr hohen Verbrennungstempera-
turen fihren. Die Folge ist eine verstarkte Bildung von NO,,
das mit dem eingesetzten Motorendl reagiert und zu Oxi-
dation sowie Nitrierung des Oles — verbunden mit einem
Anstieg der Viskositat — fuhrt.

Ebenso besteht durch die Bildung organischer und anor-
ganischer Sauren die Gefahr einer Olversiduerung sowie
korrosivem VerschleiB im Olkreislauf.

Folgende besondere Anforderungen stellen sich daher an
das Gasmotorendl:

= hohe thermische Stabilitat,

= hohe Alterungsbestandigkeit und

= gutes Neutralisationsvermoégen (alkalische Reserve).

Im Bereich Gasmotorendle gibt es je nach Anwendungsfall
verschiedene Anforderungen, denen die Ole durch unter-
schiedliche Eigenschaften gerecht werden. Es lasst sich auch
hier wieder zwischen Anwendungen mit Erdgas oder gerei-
nigtem Biogas (verringerter Schwefelanteil) und Anwen-
dungen mit Sondergasen unterscheiden.

Die Hochleistungsmotorendle der TITAN GANYMET-Reihe
Die TITAN GANYMET-Motorendle von FUCHS wurden
speziell fUr stationdre Otto- und Zindstrahlgasmotoren
entwickelt und bieten ein breites Anwendungsspektrum
und drei Leistungsstufen.

Spezielle Hochleistungsadditive bewirken selbst unter
schwersten Betriebsbedingungen ein hohes MaB an Sicher-
heit durch die Bestéandigkeit der Motorendle gegenuber
Oxidation und Nitration. Unsere speziellen Rezepturen
sorgen zudem fur ein Maximum an VerschleiBschutz und
wirken der Bildung von Schlamm, Ablagerungen, Sauren
und Korrosion entgegen.




GASMOTORENOLE

Beim Betrieb von Motoren mit Brenngasen niedriger Schadstoffbelastung werden in der Regel aschearme
Motorendle von den Motorenherstellern empfohlen, da eine hohe Motorsauberkeit gegeniiber einem
hohen Neutralisationsvermégen bevorzugt wird.

Beim Betrieb mit Brenngasen erhéhter Schadstoffbelastung werden meist Motorendle mit einem héheren
Sulfataschegehalt zugelassen, um das Neutralisationsvermégen zu erhéhen und langere Olwechselinter-
valle zu erreichen.

Technischer Hintergrund

Die Sulfatasche (SA) eines Motorendles entsteht aus
bestimmten, im Ol enthaltenen Additivkomponenten, den
so genannten Aschebildnern. Diese Aschebildner beein-
flussen die Motorsauberkeit, das Neutralisationsvermégen,
die Alterungsbestandigkeit und die VerschleiBschutzeigen-
schaften des Oles. Das Element Zink ist einer der Aschebild-
ner und wird in herkdmmlichen Motorendlen als metall-
organische Wirkstoffverbindung in Form von ZnDTP (Zink-
dialkyldithiophosphat) eingesetzt. Es sorgt hier fur einen
hohen VerschleiBschutz und Korrosionsschutz sowie gute
Antioxidationseigenschaften. Allerdings gelangt dieses
Additiv aufgrund der mit Ol benetzten Zylinderlaufbuchsen
in den Brennraum des Motors. Dort entstehen bei der Ver-
brennung Aschekomponenten, die Ablagerungen an Kol-
ben, Zylinderkopf, Ventilen sowie im Katalysator zur Folge
haben. Diese Ablagerungen sorgen fur VerschleiB von Bau-
teilen und fUhren langfristig zu Leistungsverlusten und
vorzeitigem Ausfall des Motors.

Je hoher der Anteil an ZnDTP, desto hoher sind Verschleif3-
schutz und Antioxidationseigenschaften - jedoch auch der
Anteil an gebildeter Sulfatasche.

Wirkstoffe, die Calciumverbindungen enthalten, sind
Hauptbestandteil so genannter Detergentien. Diese spielen
eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Olkohleabla-
gerungen an Kolbenringen, Nuten und Stegen der Kolben.
Diese Ablagerungen kénnen schleifend auf die Zylinder-
laufbuchsen wirken und zu Spiegelflachenbildung fuhren.
Diese Detergentien sind ebenso fur das Neutralisationsver-
mogen bzw. die alkalische Reserve (ausgedrickt in der
Basenzahl, TBN) eines Motorendles verantwortlich, verhin-
dern somit eine Ubersduerung des Oles und schitzen da-
durch vor korrosivem Verschlei im Olkreislauf.

Stationare Gasmotoren

Je hoher der Anteil der Detergentien bzw. Calciumverbin-
dungen, desto hoher ist sowohl die Motorsauberkeit

als auch die TBN - jedoch ebenfalls der Anteil an gebildeter
Sulfatasche.

Der hier entstehende Konflikt lasst sich deutlich erkennen:
Ein hoher Anteil an Detergentien und ZnDTP im Ol sorgt
fur ein hohes Neutralisationsvermdgen, hohen VerschleiB-
schutz und hohe Alterungsbestandigkeit, hat jedoch gleich-
zeitig einen hohen Sulfataschebeitrag zur Folge. Somit ist
es unmoglich, ein Universalprodukt fur alle Gasmotoren zu
entwickeln. Da je nach Brenngastyp verschiedene Sulfata-
schebegrenzungen vom Motorenhersteller empfohlen bzw.
vorgeschrieben werden, konnen die einzelnen Eigenschaf-
ten des Oles nur begrenzt optimiert werden.

Deshalb ist es wichtig, das am besten geeignete Gasmoto-
rendl fur den jeweiligen Einsatzzweck auszuwahlen. Beim
Betrieb von Motoren mit Brenngasen niedriger Schadstoff-
belastung (z.B. Erdgas) werden in der Regel aschearme
(SA <0,5 Gew.-%) Motorendle von den Motorenherstellern
empfohlen, da eine hohe Motorsauberkeit gegentber
einem hohen Neutralisationsvermégen bevorzugt wird.
Beim Betrieb mit Brenngasen erhdhter Schadstoffbelastung
wie z.B. Schwefel, Chlor und Fluor werden hingegen meist
Motorendle mit einem héheren Sulfataschegehalt (maxi-
mal 1 Gew.-%) zugelassen, um das Neutralisationsvermo-
gen zu erhdhen und dadurch ldngere Olwechselintervalle
zu erreichen.




Klares Plus
fur eine zinkfreie Technologie

Warum zinkfrei?

Im Tropfenschaubild rechts sind in stark vereinfachter
Weise zwei verschiedene Formulierungstechnologien illust-
riert. Der linke Tropfen verdeutlicht hierbei die herkdbmm-
liche Formulierungstechnologie, der rechte die von FUCHS
entwickelte, zinkfreie LowSAPS-Technologie — jeweils in
Bezug auf aschebildende Komponenten und TBN-Beitrag.
Das Tropfenvolumen stellt den Sulfataschebeitrag jeder
Formulierung dar. Da der Beitrag an Sulfatasche bei beiden
Formulierungstechnologien mit 0,7 Gew.-% festgelegt
wurde, um einen Performancevergleich zwischen den bei-
den Technologien zu erméglichen, ist das Volumen beider
Tropfen identisch.

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Additiv-
technologien besteht darin, dass in der zinkfreien Formulie-
rung das Zink durch speziell angepasste Calciumverbindun-
gen ersetzt wurde. Dabei wurde der Anteil nur insoweit
erhoht, als der hier gewUinschte Sulfataschegehalt von

0,7 Gew.-% nicht Uberschritten wurde.

Die Erhéhung des Anteils an Calciumkomponenten wirkt
sich zudem positiv auf das Neutralisationsvermogen aus,
das um ca. 25 % gesteigert werden konnte. Um die notwen-
digen VerschleiB-, Korrosionsschutz- und Antioxidationsei-
genschaften, fur die bisher das Zink verantwortlich war,
auch in der neuen Formulierung beibehalten zu kénnen,
wurden vollig neuartige, aschefreie Additive eingesetzt.
Der groB3e Vorteil dieser neuen Additive besteht darin, dass
sie den Sulfataschebeitrag nicht beeinflussen und somit
eine nahezu unbegrenzte Zugabe mdéglich ist. Dadurch
kénnen mittels der neuen Formulierung die VerschleiB-
schutz- und Antioxidationseigenschaften nicht nur wie bis-
her beibehalten, sondern sogar deutlich verbessert werden.

TiAN Stationare Gasmotoren

Konventionelle Technologie

0,7 Gew.-% SA* =6,5 TBN

Zn = SA*

Ca=TBN + SA*

TITAN GANYMET ULTRA

0,7 Gew.-% SA* = 8,5 TBN

Ca =TBN + SA*

Ca=TBN + SA*

*SA = Sulfatasche

Vorteile zinkfreier Sulfatascheablagerungen

Erfahrungen haben gezeigt, dass deutliche Unterschiede

in der Struktur der Aschezusammensetzungen erkennbar
sind. Ascheablagerungen, die bei der Verbrennung aus
Calcium entstehen, sind deutlich weicher als diejenigen, die
aus Calcium und Zink entstehen.

Zinkfreie Sulfatascheablagerungen flhren zu deutlich
weniger abrasivem VerschleiB und lassen sich im Vergleich
zu zinkhaltigen Ablagerungen besser und einfacher ab-
I6sen, was letztlich auch zu einer héheren Sauberkeit des
Brennraums fuhrt.

Alle Vorteile auf einen Blick

= Aufgrund des hoheren Neutralisationsvermogens
(ca. 25 % mehr TBN) bei gleichem Sulfataschegehalt
kénnen deutlich langere Olwechselintervalle
realisiert werden.

» Im Umkehrschluss sinkt unter Beibehaltung des TBN-
Wertes der Sulfataschegehalt, die Motorsauberkeit
wird sichtbar erhoht.

Minimale Phosphorverluste

Phosphor ist ein wichtiger Bestandteil des im Ol enthalte-
nen VerschleiBschutzadditivs. Bei der Verbrennung gelangt
ein gewisser Anteil aufgrund der mit Ol benetzten Zylinder-
laufbuchsen Uber die Abgase in den Katalysator. Dort kann
es zu Vergiftungseffekten auf den katalytischen Oberfla-
chen fuhren. Die Leistung und Lebensdauer des Katalysa-
tors wird damit auch von der Menge des im Abgas enthal-
tenen Phosphors beeinflusst.

Verschiedene Tests haben gezeigt, dass der Phosphorverlust
bei der zinkfreien Technologie deutlich geringer ausfallt als
bei einer zinkhaltigen Formulierung. Dadurch behalt der
Schmierstoff den gewuinschten VerschleiBschutz und tragt
zudem zur Beibehaltung der Leistung und Lebensdauer des
Katalysators bei.

= Deutlich verbesserter VerschleiBschutz und héhere
Oxidationsstabilitdt aufgrund neuartiger Additive,
die keine Sulfatasche bilden und dadurch in héherer
Konzentration Verwendung finden kénnen.

= Aufgrund zinkfreier Sulfatascheablagerungen spurbar
geringerer abrasiver Verschleil3 sowie héhere Motorsau-
berkeit.

= Durch minimale Phosphorverluste bleibt der Verschlei3-
schutz im Ol enthalten und der Katalysator wird in
Leistung und Lebensdauer nicht beeintrachtigt.



Zustandsgebrauchsanalyse des Motorendéls

Olanalysewert

Grenzwerte

Prognostizierbares
Ende der Einsatzzeit
einer Olftllung

| Jeweilige Analyseergebnisse

Betriebsiiberwachung und Laboranalyse

Bei Inbetriebnahme eines Gasmotors werden die
Olwechselintervalle zunachst gemaB den Betriebsstoff-
vorschriften des Motorenherstellers festgelegt.

Daher ist es erforderlich, den Zustand des Motorenéles
durch regelméaBige Gebrauchtdlanalysen zu Uberwachen
(siehe Grafik) und die Wechselintervalle individuell ftr
jeden Motor festzulegen.

Die Schmierélstandzeit und damit verbunden die notwen-
digen Olwechselintervalle sind jedoch abhangig von:

= Gasqualitat,

= Schmierdlqualitat,

» Umgebungsbedingungen und
= Betriebsweise des Motors.

Einsatzzeit

Beprobungsintervalle

Die regelméBigen Gebrauchtélanalysen zeigen auf, wie
schnell und in welcher Weise sich die Schmierélqualitat ver-
andert. So kann z.B. auf Abweichungen der Gasqualitat
oder der Betriebsweise des Motors entsprechend schnell
reagiert werden. Mégliche Schadigungen des Motors und
damit verbundene Kosten kénnen rechtzeitig vermieden
werden.

Nutzen Sie unseren Service einer schnellen, professionellen
und vollstandigen Olanalyse. Ihr Motor wird es lhnen
danken.
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Motorenole fiir Gasmotoren

Marken-
bezeichnung

Beschreibung

Stationare Gasmotoren

FUCHS
Empfehlungen

Premium-Quality

TITAN GANYMET ULTRA

Erdgas Sondergas

TBN: 8,5mg KOH/g

Premium Performance Motorendl, zinkfrei, fur statio-
nare Gasmotoren nach dem Otto- oder Zindstrahlver-
fahren. Hervorragender Korrosionsschutz gepaart mit
einem optimierten zinkfreien VerschleiBschutz, exzel-
lentem Saureneutralisationsvermégen und hoher Oxi-
dationsstabilitat ermoglichen einen sicheren und verlan-
gerten Einsatz sowohl beim Betrieb mit aggressiven
Spezialgasen (Klar-, Deponie- und Biogase) als auch bei

2G TA-003 agenitor Serie 2,3 -

AGROGEN

CAT CG132, CG170, CG260
CAT/MWM TR 0199-99-02105
GE JENBACHER TA 1000-1109
- A,CAT: Serie 2, 3, 4 (Version B),

6 (Version C, E)
- B, CAT: Serie 2, 3

SA: 0,7 % Anwendungen mit gereinigten Gasen oder mit Erdgas. MAN M 3271-2
MAN M 3271-4
MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (E, P, B)
MTU Onsite Energy DK-BS-0002 (B)
SEVATRS-07
SPANNER RE?
TEDOM 61-0-0281.1/L, B, S
High-Quality
TITAN GANYMET PLUS Super High Performance Motorendl, zinkfrei, fur statio- CATCG132,CG170, CG260 -
nare Gasmotoren nach dem Otto- oder Ziindstrahlver- CAT/MWM TR 0199-99-02105
fahren. Sehr guter Korrosionsschutz gepaart mit zink- DREYER & BOSSE
freiem VerschleiBschutz und exzellentem Saureneutra- GE JENBACHER TA 1000-1109
lisationsvermdgen ermdéglichen einen sicheren und - B: Serie 2, 3
Sondergas verlangerten Einsatz beim Betrieb mit aggressiven MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (B)

TBN:9,2mg KOH/g

Spezialgasen (Klar-, Deponie- und Biogase), bei denen
ein Sulfataschegehalt von 0,8 Gew.-% vom Motoren-

SEVATRS-07

SA: 0,8% hersteller zugelassen ist.

TITAN GANYMET PLUS LA Super High Performance Motorendl, zinkfrei, mit nied- CATCG132,CG170, CG260 CATERPILLAR
rigem Sulfataschegehalt fur stationdre Gasmotoren. CAT/MWM TR 0199-99-02105 CUMMINS
Sehr guter Korrosionsschutz gepaart mit zinkfreiem DEUTZTR 0199-99-01213 WAUKESHA
VerschleiBschutz und exzellentem Saureneutralisations- SEVATRS-07
vermogen ermoglichen einen sicheren und verlangerten TEDOM 61-0-0281.1/G, P

Erdgas Einsatz. Speziell fur Gasmotoren mit einem Abgaskata-

TBN: 6,6 mg KOH/g
SA:0,5%

lysator und Warmetauscher, bei denen ein Sulfatasche-
gehalt bis maximal 0,5 Gew.-% gefordert wird.




Motorenole fiir Gasmotoren

Marken-
bezeichnung

Beschreibung

Freigaben

FUCHS
Empfehlungen

Orientierungshilfe

TilAN Stationare Gasmotoren

Erdgas Sauberes gereinigtes Biogas/ Verunreinigtes Gas Deponiegas
Gas Spezialgas Klérgas
Freigaben
2G AGENITOR TITAN GANYMET ULTRA (Serie 2 & 3) TITAN GANYMET ULTRA (Serie 2 & 3)
CATERPILLAR TITAN GANYMET PLUS LA TITAN GANYMET ULTRA
MWM TITAN GANYMET PRO LA TITAN GANYMET PLUS
TITAN GANYMET LA (nur nach Rucksprache mit Service)

GE JENBACHER TITAN GANYMET ULTRA (BR 2, 3, 4 A-B & 6 C-E)* TITAN GANYMET ULTRA (BR 2&3) TITAN GANYMET PRO MA

TITAN GANYMET PRO LA (BR 2, 3, 4 A-B & 6 C-E) TITAN GANYMET PRO LA (BR2,3,4A-B&6C-E)

TITAN GANYMET LA (BR 2 & 3)* (BR2,3,4A-B&6C-E) TITAN GANYMET
TITAN GANYMET PRO MA
(BR2,3,4A-B&6C-E)
TITAN GANYMET PLUS (BR 2&3)
MAN TITAN GANYMET LA TITAN GANYMET TITAN GANYMET ULTRA
ULTRA TITAN GANYMET
TITAN GANYMET TITAN GANYMET PRO MA
TITAN GANYMET LA*

MTU ONSITE ENERGY
(MDE)

TITAN GANYMET ULTRA (BR 400)

TITAN GANYMET LA (BR 400)*

TITAN GANYMET ULTRA (BR 400 & 4000 L32FB / L62 FB)

TITAN GANYMET PLUS (BR 400)
TITAN GANYMET (BR 400)*

Basic-Quality

TITAN GANYMET PROMA  High Performance Motorendl fur stationdre Gasmo- GE JENBACHER TA 1000-1109 CATERPILLAR
toren, durch gute Saureneutralisation besonders geeig- - B, C: Serie 2, 3, 4 (Version B), (Spezialgas)
net fur den Betrieb mit Deponie- und Faulgasen z. B. 6 (Version C, E)
bei GE JENBACHER (Gasklasse B und C). Verminderter MAN M 3271-4
Sulfataschegehalt fur weniger Ablagerungen.

Sondergas

TBN: 4,73 mg KOH/g

SA: 0,56 %

TITAN GANYMET PRO LA High Performance Motorendl mit niedrigem Sulfa- CATCG132,CG170, CG260 CATERPILLAR
taschegehalt fur stationdre Gasmotoren. Speziell fur CAT/ MWM TR 0199-99-02105 CUMMINS
Gasmotoren mit Oxidations- oder Formaldehydkataly- GE JENBACHER TA 1000-1109 WAUKESHA
satoren sowie Warmetauscher. Fiir Gasmotoren, bei - A, - B: Serie 2, 3, 4 (Version B), WARTSILA
denen ein Sulfataschegehalt bis maximal 0,5 Gew.-% 6 (Version C, E)

Erdgas gefordert wird.

TBN: 5,54mg KOH/g

SA:0,5%

TITAN GANYMET High Performance Motorendl fur stationare Gasmo- ASJA AMBIENTE ITALIA -
toren, die mit allen Sorten von Faulgasen betrieben GE JENBACHER TA 1000-1109-C: Serie 2, 3
werden (Klar-, Deponie- und Biogase). Bestens geeig- MAN M 3271-4
net, wenn ein Aschegehalt bis max. 1 Gew.-% vom MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (B, K)
Motorenhersteller zugelassen ist. Das Motorendl bietet SEVA TRS-07

Sondergas durch hohe Alkalireserven und sehr aktive Korrosions-
schutzinhibitoren besten Schutz vor den erhohten

TBN: 8,1mg KOH/g Konzentrationen an sauren und korrosiven Bestandtei-

SA: 0,99 % len bei diesen Gasen.

TITAN GANYMET LA High Performance Motorendl mit niedrigem Sulfat- CATCG132,CG170, CG260 CATERPILLAR
aschegehalt fur stationdre Gasmotoren. Speziell fur CAT/MWM TR 0199-99-02105 CUMMINS
Gasmotoren mit Oxidations- oder Formaldehydkataly- DEUTZ TR 0199-99-01213 WAUKESHA

Erdgas

TBN: 5,5mg KOH/g
SA: 0,45 %

satoren sowie Warmetauscher. Fir Gasmotoren, bei
denen ein Sulfataschegehalt bis maximal 0,5 Gew.-%
gefordert wird.

GE JENBACHER TA 1000-1109
- A, CAT: Serie 2, 3, 4 (Version B),
6 (Version C, E)
MAN M 3271-2
MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (E, P, K)
SEVA TRS-07

AGROGEN TITAN GANYMET ULTRA TITAN GANYMET ULTRA
SPANNER RE?2 = TITAN GANYMET ULTRA (Holzgas Anwendung)
TEDOM TITAN GANYMET PLUS LA TITAN GANYMET ULTRA
Empfehlungen
CATERPILLAR TITAN GANYMET PLUS LA TITAN GANYMET PLUS LA
TITAN GANYET PRO LA TITAN GANYMET PRO MA
TITAN GANYMET LA TITAN GANYMET LA
CUMMINS TITAN GANYMET PLUS LA TITAN GANYMET PLUS LA
TITAN GANYMET PRO LA TITAN GANYMET PRO LA
TITAN GANYMET LA TITAN GANYMET LA
WAUKESHA TITAN GANYMET PLUS LA TITAN GANYMET ULTRA
TITAN GANYMET PRO LA TITAN GANYMET PLUS LA
TITAN GANYMET LA TITAN GANYMET PRO LA**
TITAN GANYMET LA
WARTSILA TITAN GANYMET PRO LA TITAN GANYMET PRO LA

*auch fur Anwendungen mit Formaldehyd-Katalysator; **manche Motoren benétigen SA<0,5 %; ***Freigabeprozess lauft



Kiuhlerfrostschutz fiir Gasmotoren

In Gasmotoren kommt es wahrend des Verbrennungspro-
zesses zu einer groBen Warmeentwicklung. Ein Teil der
Warme wird durch das Abgas abgefuhrt, ein anderer Teil
wird an die Umgebung abgegeben. Um die Kihlung des
Motors zu beschleunigen, ist eine Warmeabfuhr in Form
einer Wasserkthlung zwingend erforderlich. Zum Schutz

dieses Systems wird ein leistungsfahiger und zuverlassiger
Frost-, Rost- und Kavitationsschutz benétigt. Die MAINTAIN
FRICOFIN-Reihe ist dafur optimal geeignet. Besonders unse-
re fertiggemischten Kuhlerfrostschutzmittel vereinfachen
die Wartung auf stationaren Anlagen, da die Produkte nur

noch einzufullen sind.

Marken-
bezeichnung

Beschreibung

Spezifikationen

Freigaben

FUCHS
Empfehlungen

MAINTAIN Premium Performance ASTM D 3306 TYP | Bez.Reg.Arnsbg. AFNOR NFR 15-601 TYP I
FRICOFIN LL KihImittelzusatz auf BS 6580:2010 E62.12.22.64-2011-1 ASTM D 4985, SAE J1034
Konzentrat Monoethylenglykolbasis. SAE J814 CAT/MWM TR 0199-99-2091 ADE (ATLANTIS DIESEL ENGINES)
Nitrit-, amin-, phosphat- FORD WSS-M97-B44-D DAF 74002 BAIC GROUP FOTON Q-FPT
und silikatfrei. JAGUAR LAND ROVER DEUTZ DQC CB-14 2313005-2013
Produkteinfarbung: STJLR.651.5003 MAN 324 TYP SNF CATERPILLAR MAK A4.05.09.01
orange. FVV Heft R443 MB-FREIGABE 325.3 CHRYSLER MS 12106
KSM 2142 CNH MAT 3624
UNE 26-361-88/1 CUMMINS (ISBe Maschinen fur DAF
und Leyland)
CUMMINS CES 14603
CES 14439
DETROIT DIESEL 93K217
FIAT 9.55523
GM GMW 3420 (6277M)
HYUNDAI MS 591-08
JASO M325, JISK2234
JOHN DEERE JDM H5
KOMATSU AF-NAC (Fertigmischung)
(07.892 (2009)
LIEBHERR MD 1-36-130
MACK 014 GS 17009
MAZDA MEZMN 121D, PSAB 715110
RENAULT 41-01-001/--S Typ D
SAAB B 040 1065, SKODA 61-0-0257
TOYOTA TSK 2601G-8A
VAUXHALL GME L1301
VW TL 774-D/F (G12+/unterschiedliche
Einfarbung)
VOLVO 128 6083/002 (=VOLVO LKW,
VOLVO CE, von MY 2005, VOLVO PENTA
von MY 05/2010)
MAINTAIN Super High Performance AFNOR NFR 15-601 TYP 1 BMW GS 94000 DAF 74001
FRICOFIN KihImittelzusatz auf ASTM D 3306 TYPI (BMW N 600 69.0) LIEBHERR TLV 035/TLV 23009 A
Konzentrat Monoethylenglykolbasis. ASTM D 4985 CAT/MWM TR 0199-99-2091 OPEL/GM B 040 0240
Nitrit-, amin- und phos- BS 6580:2010 DEUTZ DQC CA-14 VW TL774-C(G11)
phatfrei. CUNA NC 956-16 GE JENBACHER TA 1000-0201
Produkteinfarbung: SAE J814; SAE J1034 MAN 324 TYP NF; - PRITARDER
blau-grun. MB-FREIGABE 325.0
MTU MTL 5048
PN-C 40007:2000
VOITH TURBO 172.00225010
MAINTAIN Super High Performance ~ AFNORNFR 15-601 TYP 3 DEUTZ DQC CA-14 BMW GS 94000 (BMW N 600 69.0)
FRICOFIN -35 KahImittel-Fertigmix auf ASTM D 3306 TYP Il MB-FREIGABE 326.0 DAF 74001

Ready-to-use Mix

Monoethylenglykolbasis

flr Frostschutz bis -35 °C.

Nitrit-, amin- und phos-
phatfrei.
Produkteinfarbung:
blau-grun.

ASTM D 4985
BS 6580:2010
SAE J814

JENBACHER TA 1000-0201
LIEBHERR TLV 035/TLV 23009 A
MAN 324 TYP NF; -PRITARDER
MTU MTL5048
CAT/MWM TR 0199-99-2091
OPEL/GM B 040 0240
PN-C 40007:2000
VOITH TURBO 172.00225010
VW TL 774-C (G11)

TiIAN Stationare Gasmotoren

Sichern Sie sich lhre Vorteile

Anhand dieses Fragebogens ermitteln wir fur lhre Anlage den am besten geeigneten Schmierstoff.

Einfach ausfullen und faxen an: + 49 621 3701-7302

oder E-Mail an: anwendungstechnik.automotive@fuchs-schmierstoffe.de *Notwendige Angaben

lhre Adresse
Firma* Telefon*
Anschrift* Fax

Ansprechpartner/Pos./Abt.*

Kundennummer

Motorangaben
| Motorart* | Laufleistung
| Hersteller* | Motorleistung (kW)*
| Typ* | Derzeitige Motorl. (%)*

Olvolumen*

Baujahr und Gesamtbetriebsstunden*

Katalysator* Ja U Nein [] Olsumpftemperatur*

Angaben zu lhrer verwendeten Gassorte

Gasanalytik liegt vor* ja U Nein [
Brenngassorte* (Falls moglich, bitte in Kopie beiftigen)

Gasreinigung* Ja U Nein [
Angaben zum bisher verwendeten Schmierstoff
Produktbezeichnung* Mengenbedarf pro Monat/Liter Preis/Liter

Hersteller*

Hatten Sie Probleme mit dem bisher eingesetzten Produkt?
Wenn ja, welche?

Olstandzeit (Betriebsstunden)* (Falls maglich, bitte in Olanalyse beifigen)

Wiinschen Sie einen Beratungstermin? Ja L] Nein U]

Datum Unterschrift



Notizen

TiIAN Stationare Gasmotoren

Notizen

Hinweis

Die Angaben in dieser Broschtire beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen
und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfaltigen Faktoren abhangig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Appli-
kation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von auBen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingultige Aussagen zur Funktion
unserer Produkte nicht moglich. Unsere Produkte durfen nicht in Luft-/Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem Einbau von
Bauteilen in ein Luft-/Raumfahrzeug wieder entfernt werden. Die Angaben in dieser Broschure stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hinge-
gen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie fur die Eignung des Produkts fir den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprech-
partnern der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsgespréch tber die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu fihren.
Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen. Unsere Produkte
werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser
Broschure jederzeit und ohne Vorankindigung zu &ndern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen.

Alle friheren Veréffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Broschure ihre Gultigkeit. Vervielfaltigungen jeder Art und Form bedtirfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung
der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Alle Rechte vorbehalten.



‘ FUCHS Schmierstoffe

Innovative Schmierstoffe
brauchen erfahrene Beratung

Jedem Schmierstoffwechsel sollte eine umfassende
Beratung zur entsprechenden Anwendung vorausgehen.
Nur so kann das optimale Schmierstoff-System ausgewéahlt
werden. Unsere erfahrenen Ingenieure geben nicht nur
Hinweise zum Einsatz, sondern informieren Sie auch gerne
Uber unser komplettes Schmierstoffsortiment.

lhr Ansprechpartner:

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH
Friesenheimer StrafBe 19

68169 Mannheim

Telefon: 0621 3701-0

Telefax: 0621 3701-7000

E-Mail: zentrale@fuchs-schmierstoffe.de
www.fuchs.com/de

930088628 03/2017 1.0



